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Temperaturbestimmung mittels Anlauffarben

bei Messing.

Wie bei den meisten Metallen bilden sich auch auf der Oberfläche vom Messing

Anlauffarben. Diese irisierenden Farben sind Oxidationsprodukte und ändern

sich je nach Temperatur. Anhand der entstandenen Farbe lässt sich eine grobe

Temperaturbestimmung vornehmen.

Angelaufenes Messing kann durch Anschleifen oder kurzes Eintauchen in

Reinigungsmittel (Cillit Bang) wieder in seinen ursprünglichen Farbzustand

zurück versetzt werden.

kein oder nur sehr flacher

Einbrand

flacher, heller, nahezu schmauch-

spurenfreier Abbrand

optimaler Abbrand

kräftiger, zu Schmauchspuren

neigender Abbrand

Sehr intensiver Brennvorgang

mit Rauchentwicklung,

Kohlebildung und  Schmauch-

spuren.

Hinweis:

Diese Bewertung wurde nach

subjektivem Empfinden erstellt.

Sie ist bei unterschiedlichen

Hölzern verschieden und muss

durch Versuche ermittelt

werden.
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